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Le vetrate, possono e devono contribuire
assicurando:

Prestazioni energetiche

. Trasmittanza termica U
. Fattore Solare g
. Trasmissione luminosa Tl

Isolamento acustico

[l tutto in
Sicurezza
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Le prestazioni energetiche

U, 1,0 W/m2K
g 0,52
Tl 73 %

Normale vetro float
n. 1Coating low e. a, 0,01
( composizione 4.16 Ar 90%.4)
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Le prestazioni energetiche

Uy 0,5 W/m2K
g 0,37
Tl 60 %

n. 2 Coating low e. 4, 0,01
Vetri extra chiari (Diamant)

( composizione 4.16 Ar 90%.4. 16 Ar 90%. 4)
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Le prestazionirenergetiche

A
@
ah U, 0,4 W/mK
g 030
l T 47%

n. 3 coatings low e. &, 0,01
(composizione 4.16 Ar 90%.4. 16 Ar 90%. 4.16 Ar 90%.4)
vetri extra chiari Diamant
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Le prestazioni energetiche

Sulla Trasmittanza termica U agiscono: emissivita del coating, numero e
ampiezza delle camere, tipo di gas e percentuale di riempimento

Sul fattore solare g agiscono: tipo di coating (g da 10 ad 80 %), spessore
complessivo dei vetri e la loro colorazione in pasta (g da 40 a 90 %)

Sulla trasmissione luminosa Tl agiscono: tipo di coating, spessore e
colorazione in pasta del vetro (Tl da < 10 a > 90 %)

Il tutto € combinabile in funzione delle esigenze di progettazione:
ampiezza delle superfici trasparenti, esposizione, ubicazione, destinazione
dbuso, desiderata, e iIin innumerevol

S



Le prestazioni energetiche

Nel residenziale quando le esigenze sono standard, le
composizioni delle vetrate sono relativamente prevedibili

Negli edifici del terziario, le variabili sono tali che le
vetrate piu adatte alla singola applicazione, sono
progettabili solo dopo che si sono definite le esigenze

Per comporre le vetrate si puo utilizzare il sistema di
calcolo messo a disposizione dal produttore di vetro
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SAINT- AIN mercoledi 13 novembre 2013
e —men Database : Worldwide Database
GLASS
Progetto della vetrata
Prima vetrata Seconda vetrata
gas Argon 80% 16,00mm
Coating
i | Primo vetro PLANILUX 8,00mm PLANILUX 5,00mm
Coatin COOL-LITE XTREME
g 60-28 11
—— intercalare PVB silence 0,76 mm
Estemo Interno
Coating
Secondo vetro PLANILUX 5,00mm
Coating
Dimensioni di produzione
Spessore nominale : : 34,8 mm

Peso:: 458 kg/m?
Dati relativi alla luminosita (EN410-2011)

Trasmittanza : 58 %
Riflessione esterna: 15 %
Riflessione interna : 18 %

r Dati relativ all'energia (EN410-2011)

Trasmittanza : 24 %
Riflessione esterna: 36 %
Riflessione interna : 31 %
Assorbimentoc A1:: 38 %
Assorbimentc A2:: 3 %

Fattore Solare (EN410-2011)

g: 0,28
Coefficiente di Shading : 0,32

Trasmittanza termica (EN673-2011) - 0° relativo allz posizione verticale
Ug: 10  WImK)

s

Glusegs Vita Telefono : 050 - 516362

vy Saint-Gobain Glass ltalia spa Cellulare : 331 - 6813321

- Ufficio Tecnico ax . - 516356
\5/\6a1 2P1onte a Piglieri, 2 B ufficiotecnico@saint-gobain.com

Calumen'll s

CALUMEN® Il & un software di simulazione per calcolare le performance principali del vetro come Ia trsmissione luminosa, il fatiore solare o il coeficients di g,

isolam ento termico. | valori calcolati sono da considerarsi come indicativi e soggetti a cambiamenti. Non possono essere utiizzati per gamntire I performances dei
prodotti

Questi valori sono calcolati secondo le norme EN 410-2011 & EN 673-2011. Le tolleranze sono definite secondo la norme EN 1086.4 01S08DSD. Malgrado cid, gli S ERMD AT
utilizzatori devono verficare Ia fattibilta dei prodotti comp osti, in particolare in temini di spessore e colore.

Inoltre ¢ loro resp onsabilta verficars che le combinazioni fisutanti soddisfino le prescrizioni € le norme e leggi. a livello nazionale, regionale e locale.

Le regole dicalcolo e I'output funzionale di Calumenll sono stati validati da TUY Reynland Quality/ TNO quality-Report 11923R-11-33705

CALUMEN

programma di calcolo certificato

Per progettare, per calcolare,
per scegliere la vetrata che
abbia le prestazioni
migliori/adeguate alla
applicazione

Scaricabile liberamente da:
www.saint-gobain-glass.com
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CALUMEN

i [ | | programma di calcolo certificato
I .. D —— T
i3 e - Per progettare, per calcolare,

- per scegliere la vetrata che
e e = abbia le prestazioni

e 5% migliori/adeguate alla
izl reslatfy al'snsngla (EMS10-2011) . .

Taera: 8% applicazione

Fabiors Solars (EM410-3H1) ] ] .

- Scaricabile liberamente da:
T i TN - i gt www.saint-gobain-glass.com

Ug: BB WAREF]
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Attenzione pero, la progettazione di vetrate ad alta efficienza
energetica va fatta con competenza

Va evitato il rischio di rotture in
opera e ricordarsi che il vetro
che sta per rompersi non da
segni premonitori

Questa pubblicazione di Assovetro
fornisce indicazioni utili
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ASSOVETRO

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

VADEMECUM

Sollecitazione di natura termica nel vetro

Indicazioni operative per le applicazioni in edilizia



Tensioni di origine termica

Ermmmmm  mmmmmes >
A T
: z0na della lastra a temperatura superiore : | superficie della lastra |
: (a causa per es. dell'iraggiamento solare) | angolo di 90° tra piano
| ﬁ' d rottura e'bordo
| oL o
| ffide delbordo | €]
: sforzi trazione i BB R itoa|
: \‘: _I origne della frattura d bordo |
!
. :
| v : .
v Flgura 2: Conformazione della rottura per sbalzo termico
Ermmman -y >
[ .
porzione della lastra a zona schermata o a contatto
temperatura inferiore con il serramento

Figura 1. Esempio di una sollecitazione termica in una

lastra di vetro ~ITIMm
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L a gamma Saint-Gobain Glass

sGG Confort: | prodottl

Controllo solare,

basso emissivo e o
Basso emissivi selettivo 4 Stagioni
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Torri Gemini T Milano
Arch. Morisi & Gantes

Vetrate isolanti con vetri a
controllo solare

sccANTELIO® Smeraldo
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| 1 top dell 0eff
vetri basso emissivi, a controllo solare e selettivi
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